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HIERBIJ EEN VOORBEELD VAN EEN 3.1 FABRIEKSCERTIFICAAT.

MET VERMELDING VAN DE CHEMISCHE SAMENSTELLING EN MECHANISCHE WAARDEN, AFHANKELIJK VAN DE EISEN DIE ER GESTELD WORDEN KUNNEN ER DIVERSE (EXTRA) TESTEN WORDEN UITGEVOERD. 


BIJ MATERIAAL IN S355J2H WORDT ER BIJVOORBEELD EEN EXTRA KERFSLAG TEST UITGEVOERD BIJ -20 GRADEN, WAARBIJ DE UITSLAG VAN DE TEST MINIMAAL 27 JOULE DIENT TE ZIJN.
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